PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBOSA FERRAZ

Estado do Parana

CNPJ: 76.950.062/0001-26
Avenida Presidente Kennedy, 363 — Centro- CEP: 86960-000
Fone: 44 3275-1177 — Fax: 44 3275-1563

MEMORIAL DESCRITIVO

PROJETOS DE PAVIMENTA(;AO - COMCAM
e-mail: engenhariacomcam@qgmail.com; RUA BRASIL, 879 — CENTBO
TELEAX (44) 3016-4111/ 3523-5210; CEP 87301-140 - CAMPO MOURAO - PR



mailto:engenhariacomcam@gmail.com

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBOSA FERRAZ
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CNPJ: 76.950.062/0001-26
Avenida Presidente Kennedy, 363 — Centro- CEP: 86960-000
Fone: 44 3275-1177 — Fax: 44 3275-1563

APRESENTACAO

Descricdo do Objeto Recapeamento Asfaltico de Vias Urbanas no Municipio de Barbosa
Ferraz

Dados do projeto:

Local da obra: Rua Catarina (entre a Rua Bardo do rio branco e AV. Raposo

Tavares), AV. Parana (entre a Rua Mal. Floriano Peixoto e AV Castro Alves);

Dimensoes: indicadas em projeto.

Data base do Orcamento: set/2017; S/ Desoneracéo
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INTRODUCAO

Trechos de ruas encontram-se em estado precario de pavimentacdo, onde foram executada
ha anos, tecnicamente e visualmente degrada, necessitando a execucdo de melhorias sobre

a mesma.

O estado atual de algumas das ruas tornam-na imprépria para locomocdo, sendo

considerado um fator de risco, podendo ocasionar problemas com veiculos e pessoas.

As ruas em questdo necessitam do recapeamento para dar conforto e seguranca a seus

usuarios.

Para melhor fluxo do transito a cidade devera receber sinalizacdo horizontal.
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O projeto prevé: O

e Recape asféltico;
e Urbanizacdo (acessibilidade);

e Sinalizacdo viaria (horizontal);
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OBJETO

Quaisquer divergéncias entre projetos, memorial descritivo e orcamento valerdo os dois

primeiros, ou a critério do autor do projeto e fiscalizacéo.

Os servicos ndo aprovados que apresentarem vicios ou defeitos de execugdo deverd ser

demolidos e reconstruidos por conta exclusiva do empreiteiro.

Os materiais que nao satisfazerem as especifica¢bes ou forem julgados inadequados, serdo
removidos do canteiro de servi¢o dentro de no méximo quarenta e oito horas, a contar da

determinagéo da fiscalizacéo.
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1 SERVICOS PRELIMINARES

1.1 Placa de obra

A placa de obra, padrdo Caixa (2,00x1,25). Sera constituida em chapa metalica, devendo
situar-se préximo ao local, sendo que os dizeres informativos da placa serdo feitos em
adesivos colados na superficie. Os dizeres sdo referentes os dados do contratante e

contratado (responsaveis técnicos, orcamento, empreiteira, etc.)

1.2 Equipamentos de seguranca individuais e coletivo

Cabera a Empresa contratada o fornecimento de todos 0s equipamentos necessarios tanto
para a execucdo dos servicos, quanto para a seguranca dos funcionarios envolvidos no
trabalho.

1.3 Canteiro de obras

O Canteiro devera ser instalado em local apropriado, com instalagdes para alojamento,
banheiros e vestiarios para funcionarios, depdsitos de materiais necessarios a execuc¢do da
obra e escritério para fiscalizacdo. Todo o servico de sinalizagdo necessério a seguranca

das obras e dos pedestres e veiculos é imprescindivel e de responsabilidade da construtora.

1.4 Materiais e origem

Material Origem Destino Distancia (km)
Concreto usinado Campo Mourdo-PR Barbosa Ferraz -PR 68
Brita Campo Mourdo-PR Barbosa Ferraz -PR 68

2 PAVIMENTACAO ASFALTICA

2.1 Introducéo
O trecho a ser recapeado trata-se de um arruamento existente ja contendo sistema de

drenagem pluvial e base existente.
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Base: trata-se da camada de material granular com funcdo de resistir deformaces e
distribuir esforcos verticais provocados pela rodagem de veiculos, sobre ela serd executada

a capa de rolamento.

Capa de rolamento: camada resultante entre a mescla de materiais agregados e
betuminosos, onde a mesma deve ser coesa e receber as cargas verticais e horizontais

originadas pelo fluxo de veiculos.

Este projeto tomara como referéncia o Método de Dimensionamento de Pavimento
Flexivel do DNER/DNIT — 66/79.

E obrigatorio, por determinacéo do Gestor, a apresentacdo de Laudo Técnico de Controle
Tecnoldgico, e os respectivos resultados dos ensaios realizados em cada etapa dos
servicos, conforme exigéncias normativas do DNIT, os quais deverdo ser entregues a

CAIXA juntamente com o Ultimo BM — Boletim de Medicao.

2.2 Estudo de trafego

O arruamento situado em zona urbana onde ha predominancia de trafego de veiculos de
passeio. Para dimensionamento considerar-se-a a incidéncia de um ndmero de solicitacfes
de um eixo padrdo de 8,2 toneladas devido ao trafego (nimero N) que representa uma

média adotada em ruas semelhantes ao presente projeto, ou seja, N=10%.

2.3 Capacidade de suporte do subleito — CBR
Para este projeto adotou-se um valor de indice de Suporte Califérnia (ISC/CBR) do
subleito de 8% (indice referente a projetos semelhantes), pois 0 pavimento existente possuli

imperfeicdes devido ao trafego de longa data.

2.4 Dimensionamento
Espessura minima do revestimento
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N Espessura Minima de Revestimento Betuminoso
N < 10° Tratamentos superficiais betuminosos
10%< N < 5x10° Revestimentos betuminosos com 5,0 cm de espessura
5x10% < N < 107 Concreto betuminoso com 7,5 cm de espessura
10" < N < 5x107 Concreto betuminoso com 10,0 cm de espessura
N > 5x107 Concreto betuminoso com 12,5 cm de espessura

Figura 1: espessura minima do revestimento
Apo6s definido o numero N e ISC/CBR do subleito, é possivel dimensionar o pavimento

através do abaco de dimensionamento e das equacdes a seguir:

R K, + B Kp>H20 (1)
R K, +B Kp + h20 Ks > Hy (2)
Onde:

R = espessura do revestimento
B = espessura da base
H2o = espessura de sub-base
r = coeficiente estrutural do revestimento
Kb = coeficiente estrutural do material da base (solo granular)
Ks = coeficiente estrutural do material da sub-base (solo granular)
h2o = espessura necessaria acima da sub-base, admitindo material com CBR = 20%
Hn = espessura necessaria acima do subleito com CBR = n, no caso deste projeto n = 8%

Devido as condices de trafego e da via possuindo ondulacgdes, a pavimentacdo asfaltica se
dara por duas camadas. A primeira com espessura de 1,00 cm (compactado) em Concreto
Betuminoso Usinado a Quente (C.B.U.Q.) para reperfilamento, e a segunda com o0 mesmo
material, na espessura de 3,0cm (compactado). Devido a primeira camada ser para
regularizacdo da base, e devido a existéncia de ondulacGes no pavimento, para efeito de

calculo utilizou se como espessura da capa, R:4,00cm.
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Figura 2: Abaco para dimensionamento de espessuras de pavimentos
No &baco para: N = 10* e CBR = 20%, tem-se Hx = 18 cm.

Componentes do Pavimento Coeficiente K
Base ou revestimento do concreto betuminoso 2,00
Base ou revestimento pré-misturado a quente, de graduacao densa 1,70
Base ou revestimento pré-misturado a frio, de graduacéo densa 1,40
Base ou revestimento betuminoso por penetracao 1,20
Camadas granulares 0,77 a 1,00
Solo cimento com resisténcia a compressao a 7 dias, superior a 45 Kg/cm? 1,70
Idem, com resisténcia a compresséo a 7 dias entre 45 Kg/cm? e 28 Kg/cm? 1,40
Idem, com resisténcia a compressao a 7 dias entre 28 Kg/cm? e 21 Kg/cm? 1,20

Figura 3: Coeficiente de equivaléncia estrutural — K

Para o revestimento adotado:
Kr = 2,0
Ky e Ks=1,0 (solo granular)

Segundo a equagéo (1): R Kr + B Kp > Hzo
Entéo:
5x2 + Bx1 >18cm
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B>8cm
A espessura da camada de base deve ser igual ou superior a 8cm. Sabendo que o pavimento
existente é constituido de paralelepipedos basélticos com espessura superior a 10 cm,

conclui-se que a base encontra-se em condic¢des de pavimentagéo.

Segundo a equacédo (2): R Kr + B Kb + h2o Ks =2 Hn

No &baco de dimensionamento para N = 10* e CBR = 8%,tem-se: Hn = 33 cm.

Entéo:

5x2 + 8x1 + hzox1=33cm

H2o0 215cm

A espessura da camada de sub-base deve ser no minimo de 15cm. Sabe-se que a via antes
de receber os paralelepipedos veio a ser readequada com reforco da sub-base e outros

tratamentos; entdo a estrutura existente é satisfatoria.

2.4.1 Resumo do dimensionamento
Capa de rolamento = 3,0cm

base = 15,0cm (existente)

2.5 Execucgao

2.5.1 Preparacao da base existente.

A superficie devera ser limpa por meio de vassourdes de fibras grossas, auxiliados por
jatos de agua, se necessario. A superficie sera irrigada até a eliminacdo total dos residuos

nocivos a aderéncia.
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2.5.2 Pintura de ligagcéo para reperfilagem
Sera em emulsdo catidnica do tipo RR-2C diluida na proporgdo de 1:1 com &gua a fim de

garantir uniformidade na distribuicdo desta taxa residual. A taxa de aplicacdo de emulsao
diluida é da ordem de 1,20l/m2.

A distribuicdo do ligante devera ser feita por caminh&o espargidor, equipado com bomba
reguladora da pressao e sistema completo de aquecimento; as barras de distribuicdo devem
permitir ajustes verticais e larguras varidveis de espalhamento devendo também estar
aferido este equipamento. A mistura ndo deve ser distribuida quando a temperatura
ambiente for inferior a 10° C, ou em dias chuvosos.

Depois de aplicada, a pintura deverd permanecer em repouso, até que seque e endureca

suficientemente para receber a préxima camada.

2.5.3 Camada de reperfilagem em CBUQ.
O servico de regularizacdo serd executado numa espessura de 1,0cm com CBUQ. A

distribuicdo da mistura, sera executada por lamina da motoniveladora. A massa betuminosa
deve corrigir a superficie da base, nivelando depress@es e preenchendo espacos (juntas) do
pavimento irregular existente.

Em conjunto com a motoniveladora devera atuar o rolo pneumatico autopropulsionado de
pressdo variavel, cujos pneumaticos terdo suas respectivas pressdes internas aumentadas
gradativamente, com o0 suceder das passadas. Como unidade de acabamento de
compactacao, sera utilizado o rolo metélico tipo Tandem.

Junto as caixas de coleta de 4gua pluvial, deve se executar um rebaixo.

A mistura da massa asfaltica do tipo CBUQ devera ser uniforme entre agregados e cimento
asfaltico de petréleo no teor de 5,6% de CAP-50/70.

A mistura de agregados para o (CBUQ) a ser utilizado devera estar enquadrada na faixa

“A” das especificagdes gerais do DAER/RS, conforme quadro a seguir:
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PENEIRA % PASSANDO EM PESO
POL. (MM)
Yy 12,7 100
3/8 9,52 80-100
N° 4 4,76 55-75
N° 8 2,38 35-50
N° 30 0,59 18-29
N° 50 0,257 13-23
N° 100 0,249 8-16
N° 200 0,074F 4-10

Figura 6: Especificacdo granulométrica de agregados.

A empresa vencedora da licitacdo deve apresentar ensaios que comprovem a composicao

requerida do CBUQ e submeté-los a apreciacdo da Fiscalizacao da Prefeitura Municipal.

2.5.4 Camada de rolamento
Serd em C.B.U.Q, numa espessura de 3,00 cm compactado, devendo seguir 0s mesmos

procedimentos adotados para a camada de reperfilagem.

2.5.5 Meio fio
Deve-ser locado as margens da pista carrocavel barreiras de contengbes com sarjetas,

devendo estes ser executados em concreto extrusado dimensdes conforme projeto, com

FCK minimo de 20 mpa para estes elementos.

2.5.6 Plano de execucao
Os trabalhos devem ser atacados na seguinte sequéncia:

Instalacdo da Placa da obra;
Alinhamento e colocacao dos corddes;
Limpeza geral do pavimento existente;
Pintura de ligacéo sobre o pavimento;
Reperfilagem;

Execucdo da capa asfaltica;
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Meio fio;

Limpeza do canteiro de trabalho;

Sinalizagéo horizontal;

Calcamento;

Desmobilizacédo do canteiro de trabalho. sinalizagdo viaria

2.6 Pintura da Faixa de Pedestres

SINALIZACAO VERTICAL

PLACA DE IDENTIFICACAO DE LOGRADOURO (nome de ruas)

As placas de nomenclatura de vias e logradouros publicos deverao ser forne
cidas e instaladas de acordo com Autorizacdes emitidas pela Prefeitura Mu
nicipal, através do departamento de Servicos e Obras e devera atender as se

guintes especificacoes:

1 - MATERIAIS UTILIZADOS

Para a confeccdo de todas as placas deverdo ser utilizados materiais de
primeira qualidade, sempre observando as determinagdes e especificacoes
exigidas nas normas de sinalizacdo do DNER. Para este projeto serdo
utilizados os seguintes materiais:

1.1. Substrato

Chapa de ago galvanizado a fogo na espessura de 1,25mm (um milimetro e vinte e
cinco centésimos), bitola n? 18, com os cantos ligeiramente arredondados a fim de

afastar o risco de acidentes causados pelas arestas pontiagudas.
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1.2. Cores

1.2.1 As cores de fundo serao de acordo com o tipo de informacao a ser

fornecido:
a.1) Azul: o fundo serd sempre na cor azul.

a.2) Branco: as letras serdo sempre em branco, bem como a faixa s

eparando as informag¢des na placa sera também em branco.

b) A pintura das placas deverd ser por sistema continuo e cura atemperatu

ra de 350° C, com tratamento a base de cromo e fésforoe pintura com 0
5(cinco) micra de primer ep6xi, mais 20 (vinte) micra de poliéster, nas C

ORES DEFINIDAS ANTERIORMENTE nas duas faces.
1.3. Imagem

Confeccionada em pelicula adesiva recortada por sistema de ploter computad
orizado, pois as caracteristicas finais pertinentes adurabilidade e hom

ogeneizacdo das cores sdo superior ao sistema convencional de pintura.

1.4. Bragadeiras de Fixacao
A fixacdo das placas no poste devera ser feita através de bragadeiras, de a
¢o 1010/1020, zincadas a fogo, com desenho e dimensdes conforme

projeto.

1.5. Poste para fixacdo
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Em aco tubular @ 2 %", galvanizado a fogo espessura da parede
3mm, com 3,00m de altura total. Deverd conter travas antigiroconforme

projeto.

2 - INSTALAGAO

2.1. A instalacdo do poste para placa de nomenclatura vias elogradour
os sera feita através de uma camada de concreto magro de secdo circular
@ 20cm por 45cm de profundidade e umasegunda camada superior de
cimento liso que apés o acabamentodo piso deve totalizar 50cm. Durant

e a colocacdo os postes deverdo estar alinhados vertical e horizontalmente

2.2. As placas serdo fixadas nos postes através de abragadeiras com auxilio
de 2 (dois) parafusos tipo francés com arruelas eporcas sextavadas. Du
rante a colocacdao as placas deverdo estar alinhadas vertical e horizontalmen

te.

2.3. Os servigos deverdo ser executados sem causar prejuizo paraa circulaca
o de veiculos no sistema vidrio. A CONCESSIONARIA devera verificar previ
amente as condi¢cdes de campo do localindicado no projeto. As interf
eréncias subterraneas e aéreasdeverdo ser observadas visando uma perfei
ta instalacdo e uma boavisualizagdo da sinalizacdo. Os danos causados a
s redes deconcessionarias, érgao publicos ou terceiros correrdao por 6nus

e sob responsabilidade da CONCESSIONARIA.

3 - ALFABETO
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O tipo de letra adotado para este projeto de sinalizacdo foiamplamen
te experimentado e reune as melhores caracteristicas quanto a estética e
visibilidade. A seguir apresentamos algumas caracteristicas técnicas do alfab
eto a ser utilizado:

3.1. Fonte utilizada

Sera utilizada para todos os textos de informacdes das placas projetadas

, a fonte “Arial - Truet Type Outlines 3.0”.

3.2. Maiusculas e minutsculas

Todas as informagdes deverdo conter caracteres maitsculos/minusculos.

3.3. Altura da letra

CONSIDERANDO QUE A MEDIA DE LEGIBILIDADE E DE 600 VEZES A ALTURA DA
LETRA, DEPENDENDO DO LOCAL A SER IMPLANTADO,

DEVERA SER ADOTADA A SEGUINTE ALTURA MINIMA:

H/[ PLACA

h minimo = 25mm
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3.4. Separacdo entre letras

A separacao entre duas letras deve ser sempre a mesma. Isto quer dizer que
a separacdo ndo deve aumentar quando a palavra for muito curta, nem co
mprimir quando a mesma seja excessivamente longa. Deve-se:

a) Utilizar abreviaturas, quando admissivel ou necessario.

b) Nao deformar a fonte para alongar ou encurtar palavras.

3.5. Diagramacgao das letras

Apresentamos a seguir graficamente todas as letras, nimeros e sinais que

deverao ser utilizados nas placas:

A aBbCcDdEeFfGgHAhI i J jKkLIMmNDRNmDO
o PpQqRr Ss TtUuVv WwXxYyZz

4 - ORLA

A orla é um elemento que caracteriza fortemente a sinalizagao, portanto
¢ imprescindivel que sua utilizacdo tenha a maior uniformidade possi
vel. Sua funcao é conseguir que um sinal se destaque devidamente além d
e proporcionar uma maior qualidade visual de toda a placa. A orla também

devera ser usada grupos de informacdes afins.
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4.1. Cor

A cor da orla devera ser sempre em branco.

4.2. Raio e espessura

A espessura da orla e os raios das esquinas serdo proporcionaisao tamanh
o da letra. Portanto, tomando por referéncia a letra de maior tamanho da
placa, a orla devera ter espessura igual a 20% da sua altura, admitindo-se
uma tolerdncia de aproximadamente

15% em sua espessura. Quanto ao raio nas esquinas das placas, sera utiliza

do valor igual a uma vez a espessura da orla para o raio interno.

Ver detalhes da placa Nos projetos.

SINALIZACAO HORIZONTAL

PRE-MARCACAO E ALINHAMENTO

A pré-marcacdo sera feita com base no projeto, antes da aplicacdo da pintura a méo ou a
maquina.

PREPARO DA SUPERFICIE

Antes da aplicacédo da tinta, a superficie deve estar seca e limpa, sem sujeiras, 6leos, graxas
ou qualquer material estranho que possa prejudicar a aderéncia da tinta ao pavimento.
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Quando a simples varricdo ou jato de ar forem insuficientes, as superficies devem ser
escovadas com uma solucdo adequada a esta finalidade. A sinalizacdo existente que sera
modificada deve ser removida ou recoberta ndo podendo deixar qualquer falha que possa
prejudicar a nova pintura do pavimento.
APLICACAO
A pintura devera ser executada somente quando a superficie estiver seca e limpa e quando
a temperatura atmosférica estiver acima de 4°C e ndo estiver com 0S ventos excessivos,
poeira ou neblina. A tinta devera ser misturada de acordo com as instru¢fes do fabricante
antes da aplicacdo. A tinta devera ser totalmente misturada e aplicada na superficie do
pavimento com equipamento apropriado na sua consisténcia original sem adicdo de
solventes. Se a tinta for aplicada com pincel, a superficie devera receber duas camadas
sendo que a primeira deverd estar totalmente seca antes da aplicagdo da segunda.
Imediatamente antes de uma aplicacdo de pintura, serdo misturadas a tinta microesferas de
vidro do tipo I-B, conforme NBR 6831 (premix) a razdo de 200 g/l a250g/l. Sobre as
marcas previamente locadas serd aplicado, em uma sé demdo, material suficiente para
produzir uma pelicula de 0,4 mm de espessura, com bordas claras e nitidas e com largura e
cor uniforme. Sobre as marcas pintadas, com tinta ainda Umida, serdo aplicadas por
aspersdo microesferas de vidro do tipo 1I-A, conforme a NBR 6831 (drop-on) na razédo
minima de 200g/mz2.
TINTA
Condicgoes Gerais A tinta deve:
- Ser & base de resina acrilica estirenada;
- Ser antiderrapante; - Permitir boa visibilidade sob iluminacdo natural e artificial;
- Manter inalteradas as cores por um periodo minimo de doze meses sem esmaecimento ou
descoloracao;
- Ser inerte & acdo da temperatura, combustiveis, lubrificantes, luz e intempéries;
- Garantir boa aderéncia ao pavimento;
- Ser de facil aplicacéo e de secagem répida;
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- Ser passivel de remocéo intencional, sem danos sensiveis a superficie onde for aplicada;
- Ser suscetivel de rejuvenescimento ou de restauracdo mediante aplicacdo de nova
camada;

- Ter possibilidade de ser aplicada, em condi¢des ambientais, em uma faixa de temperatura
de 3 a 35°C e umidade relativa do ar de até 90%, sem precaucdes iniciais, sobre
pavimentos cuja temperatura esteja entre 5 e 60°C;

- N&o possuir capacidade destrutiva ou desagregadora ao pavimento onde sera aplicada;

- Ndo modificar as suas caracteristicas ou deteriorar-se apds estocagem durante seis meses,
a temperatura maxima de 35° C em seu recipiente;

A cor da tinta branca devera estar de acordo com o cddigo de cores Munsell N 9,5
aceitando-se variacdes até o limite de Munsell N 9,0.

CONTROLES

e Controle Quantitativo Na aplicacdo de faixas retas, as larguras das marcas nao
podem divergir daquelas fixadas em projeto mais que 5%.

e Controle Qualitativo A CONTRATANTE, a seu critério, exigira do fornecedor
atestados emitidos por laboratério iddbneo, que garantam as qualidades
especificadas da tinta fornecida, podendo ainda, desde que marcado com a devida
antecedéncia, observar no local os testes e ensaios que achar convenientes. Exigira
ainda a seu critério, certificados emitidos por entidades publicas ou privadas, que
atestem a capacidade da contratada de bem executar os servigos. O controle visual
do servico sera exercido pela FISCALIZACAO, podendo, a seu critério, rejeitar os
servicos que ndo atendam as especificacdes, que serdo refeitos sem 6nus para a
CONTRATANTE.

PROTECAO
Todo material aplicado sera protegido, até sua secagem, de todo o tipo de trafego, cabendo
a CONTRATADA a colocagdo de avisos adequados. A abertura das pistas sinalizadas ao
trafego sera feita apos o tempo previsto pelo fabricante da tinta.
EQUIPAMENTOS
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e Equipamentos de Limpeza O equipamento de limpeza constara da aparelhagem
necessaria para limpeza e secagem da superficie onde serd aplicada a pintura, tais
como escovas, brochas, vassouras, compressores, ventiladores, etc.

e Equipamentos de Aplicacdo O equipamento de aplicacdo constara de um parelho de
projecdo pneumatica, mecanica ou combinada e tantos apetrechos auxiliares para
pintura manual quantos forem necessarios ao bom desempenho do servico. A
aparelhagem mecéanica serd& um equipamento, aprovado previamente pela
FISCALIZACAO, proprio para espalhamento atomizado (pulverizacio), adequado
para aplicacdo de pintura de sinalizacdo horizontal, capaz de produzir uma pelicula
de espessura e largura constantes, formando marcas com bordas vivas, sem

corrimentos ou respingos e dentro dos limites de alinhamento fixados no projeto.

Ver detalhes da placa Nos projetos.

CALCADA EM CONCRETO:

A - GENERALIDADE

Esta especificacdo trata de construcao de calcada em concreto, que tem
como finalidade de protecao ao meio-fio e pavimento contra uma possivel infiltracdo
e conseqliente formacdo de erosdo.trazer comodidade e seguranca aos pedestres
usuarios da via.

Havera no passeio, segundo representacao grafica, onde a largura do
passeio varia para cada rua, conforme projeto.

O passeio deverda ser executado preferencialmente de concreto na
espessura de 6,00cm sobre forro de brita e subleito devidamente regularizado e

compactado.
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B - MATERIAIS

Todos os materiais empregados deverao atender integralmente as
especificacdes correspondentes adotados.

O concreto para revestimento devera ser dosado para uma resisténcia a
compressao aos 28 dias (RC-28) de acordo com o projeto e com Fck minimo de 150
kg/cm3 de concreto. No mais o concreto devera ser preparado de acordo com o

prescrito na Norma NB-6118 da ABNT.
C - EXECUCAO

As escavagdes deverdo ser executadas de acordo com os alinhamentos e
cotas constantes do projeto. Onde houver necessidade de execucdo de reaterro este
devera ser devidamente compactado em camadas de no maximo 15 cm de espessura
na massa especifica para a regularizagdo do sub-leito.

As dimensodes das estruturas, forma e declividades bem como sua
localizacdo sao indicadas no projeto. As argamassas poderdo ser preparadas
manualmente ou em betoneiras.

No primeiro caso a areia e o cimento devera ser misturado seco até que
a mistura apresente coloracdo uniforme apds o que se adiciona agua, enquanto se
continua a mistura. A quantidade de agua a ser adicionada devera ser suficiente para
a obtencdo de uma argamassa de consisténcia tal que permita o manuseio e
espalhamento faceis com colher de pedreiro.

A argamassa devera ser preparada na quantidade requerida para uso
imediato apenas. A argamassa que ndo tiver sido usada de 45 minutos apds a adi¢cao

de dgua devera ser rejeitada.

RAMPA DE ACESSO PARA DEFICIENTES FiSICOS
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A - GENERALIDADE

Esta especificacdo trata de construcdo de RAMPAS DE ACESSO PARA
DEFICIENTES, que tem como finalidade facilitar o acesso aos passeios e calcadas das
pessoas portadoras de necessidades fisicas.

As dimensdes para execucao das rampas seguem conforme projeto

anexo, atendendo a norma brasileira NBR-9050-2015.

B - MATERIAIS

Todos os materiais empregados deverdao atender integralmente as
especificacdes correspondentes adotados.

O concreto para revestimento devera ser dosado para uma resisténcia a
compressao aos 28 dias (RC-28) de acordo com o projeto e com Fck minimo de 150
kg/cm3 de concreto. No mais o concreto devera ser preparado de acordo com o

prescrito na Norma NB-6118 da ABNT.

C - EXECUCAO

As escavagdes deverado ser executadas de acordo com os alinhamentos e cotas
constantes do projeto. Onde houver necessidade de execucao de reaterro este devera
ser devidamente compactado em camadas de no maximo 15 cm de espessura na
massa especifica para a regularizagdo do subleito.

As dimensoes da estruturas, forma e declividades bem como sua
localizacdo sao indicadas no projeto.As argamassas poderdao ser preparadas
manualmente ou em betoneiras.

No primeiro caso a areia e o cimento devera ser misturado seco até que
a mistura apresente coloracdo uniforme apds o que se adiciona agua, enquanto se

continua a mistura.

PROJETOS DE PAVIMENTA(;AO - COMCAM
e-mail: engenhariacomcam@qgmail.com; RUA BRASIL, 879 — CENTBO
TELEAX (44) 3016-4111/ 3523-5210; CEP 87301-140 - CAMPO MOURAO - PR



mailto:engenhariacomcam@gmail.com

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBOSA FERRAZ

Estado do Parana

CNPJ: 76.950.062/0001-26
Avenida Presidente Kennedy, 363 — Centro- CEP: 86960-000
Fone: 44 3275-1177 — Fax: 44 3275-1563

A quantidade de agua a ser adicionada devera ser suficiente para a
obtencdo de uma argamassa de consisténcia tal que permita o manuseio e
espalhamento faceis com colher de pedreiro. A argamassa devera ser preparada na
quantidade requerida para uso imediato apenas. A argamassa que nao tiver sido

usada de 45 minutos apds a adi¢do de agua devera ser rejeitada.

3 CONTROLE DE QUALIDADE

Todos os materiais deverdo ser examinados em laboratorio obedecendo & metodologia

indicada pelo DNER. (Viscosidade, granulometria, etc.)

4 CONDICOES FINAIS

A empresa contratada devera efetuar e apresentar testes sobre a qualidade “resisténcia e
dosagem” dos materiais empregados no sistema de pavimentagdo (sub-leito, base de brita
graduada e CBUQ)

Deve observar e zelar a existéncia de equipamentos publicos locados nas proximidades da
obra.

“O executor devera apresentar Declaracdo de Ciéncia de Enquadramento do
Contrato na Portaria 424/2016 — conforme modelo anexo.”

Barbosa Ferraz - PR, 05 de Outubro de 2017.

Diogo Danilo de Almeida Pereira

Engenheiro Civil
CREA PR 138479/D
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